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CAPITULO I 

G E N E R A L I D A D E S 

Desde tiempo atrás se han conocido las propiedades 

decolorantes de algunas arcillas y fueron iniciaJmante explo

tadas para el lavado y desengrasado de los tejidos; dándosela 

el nombre de tierras de batan (dado su uso en las máquinas de 

este nombre en las lavanderías) y de tierras de Fuller. Este 

poder decolorante de las arcillas fue aprovechándose progresi 
-

vamente en muchas industrias, tales como la de aceites comes

tibles y minerales, en la purificación de sustancias orgánicas 

en las que una remanencia de color era indeseable. 

Con el desarrollo de la industria en gran escala y 

la creciente demanda de arcillas decolorantes auroent6 el in

ter,s por el estudio de propiedades decolorantes: ocurre que 

cuando deseamos hacer uso de una arcilla decolorante sobre al

gdn producto comestible, caso típico del aceite de pepita, no 

puede emplearse mayor cantidad que el cinco por ciento (5%) 

de. la arcilla pues un mayor empleo de la misma le comunicará 

un sabor al aceite indeseable; entonces se pens6 en obtener 

productos de major calidad, 6 específicamente de un mayor po

der decolorante. Logr�dose entonces en forma artificial, m� 
.. 

diante un tratamiento ácido vapor sobre una arcilla darle pr2 

piedades decolorantes a ,sta; en muchos casos superior al del 
•
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producto natural, conoci6ndose esto como el proceso de activa

ci6n de la arcilla. 

Es de hacer notar en este momento que las investiga

ciones de activaci6n en diferentes arcillas han dado como re

sultado que la activaci6n no depende ni de la composiei6n quí

mica, ni de las propiedades físicas de la arcilla natural. 

En el Perú la importaci6n de tierras decolorantes 

ha alcanzado a 156,194 kilos en el año 1955; existiendo en el 

país una gran variedad de arcillas y el precedente de la acti 
-

vaci6n de bentonita, estudio realizado por el Dr. Luis Alva 

Saldaña es que me permite presentar a consideraci6n del jura

do el presente anteporyecto de FABRICACION DE ARCILLAS ACTI

VADAS. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE LA ACTIVACION DE ARCILLAS EN EL LABORATORIO 

OBJETO DE LA ACTIVACION.- La activación tiene por 

objeto poner a las arcillas en condiciones tales, que puedan 

ser utilizadas en la industria para la decoloración. 

En cuanto al proceso de activaci6n y las transfo,.._r 

maciones que las arcillas sufren con ella existen diferentes 

opiniones: 

- La propiedad decolorante de las arcillas segdn

Ntltting, se debe a valencias parciales o enlaces abiertos 

en las moléculas de las arcillas que se sueldan a los grupos 

no saturados de las sustancias que producen el mal calor o 

mal olor de los aceites. Estas valencias parciales se desa

rrollan al eliminar el agua absorbida en las arcillas natural 
..., 

mente activas, y al eliminar con ,cidos parte de la base 6

esqueleto de las arcillas no activas pero activables. 

- Segl'.in Hoffman, las arcillas activables, tienen

ocupadas sus valencias superficiales por elementos como el fi� 

rro, alumiili.o, calcio y magnesio {iones cambiables); los cua

les mediante la acci6n de los leidos, se pueden sustituir por 
• 

iones de hidrógeno y aluminio, lo que provoca ,1n a1Jmento en 

la decoloración. 








































































































































































	002_R
	004_R
	006_R
	008_R
	010_R
	012_R
	014_R
	016_R
	018_R
	020_R
	022_R
	024_R
	026_R
	028_R
	030_R
	032_R
	034_R
	036_R
	038_R
	040_R
	042_R
	044_R
	046_R
	048_R
	050_R
	052_R
	054_R
	056_R
	058_R
	060_R
	062_R
	064_R
	066_R
	068_R
	070_R
	072_R
	074_R
	076_R
	078_R
	080_R
	082_R
	084_R
	086_R
	088_R
	090_R
	092_R
	094_R
	096_R
	098_R
	100_R
	102_R
	104_R
	106_R
	108_R
	110_R
	112_R
	114_R
	116_R
	118_R
	120_R
	122_R
	124_R
	126_R
	128_R
	130_R
	132_R
	134_R
	136_R
	138_R
	140_R
	142_R
	144_R
	146_R
	148_R
	150_R
	152_R
	154_R
	156_R
	158_R
	160_R
	162_R
	164_R
	166_R
	168_R
	170_R
	172_R
	174_R



